
Cei mai buni la categoria geamuri 
Totul despre procesele noastre de producție & calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Descoperiți procesul de vitrare auto 

Sekurit 

• Calitatea originală face diferența 

• Calitatea controlează fiecare pas  

din proces 

AFACEREA 

DUMNEAVOASTRĂ 

CONTEAZĂ 

sekurit-service.com 

 

 

 

 
O marcă Saint-Gobain Sekurit 



EXPERȚII DIN SPATELE GEAMURILOR 
 

Am mai făcut cunoștință? Probabil că da; una din două mașini din 

Europa sunt dotate original cu geamuri de la Saint-Gobain Sekurit. Cu 

peste 90 de ani de experiență în domeniul de vitrare auto, Sekurit a 

jucat un rol important în modelarea evoluției geamurilor specifice 

vehiculelor. De la invenția geamului monolit din sticlă securizată 

în 1929, la inovații de ultimă generație, precum geamul cu design 

reflexiv și display-uri head-up (HUD) cu realitate augmentată. 

 

La Sekurit Service, profitați de o bogăție inegalabilă de 

experiență și expertiză pe care doar Saint-Gobain Sekurit le 

oferă. Pentru noi, piața aftermarket de vitrare auto începe 

de la început: din fabricile noastre. 

CE GEAMURI AJUNG UNDE? 

Geamurile auto sunt fabricate în mod obișnuit din sticlă 

laminată pentru parbrize și sticlă securizată pentru 

geamurile laterale și lunete. Sticla laminată poate fi 

utilizată și în cazul geamurilor laterale și al lunetelor, în 

special pentru a spori siguranța și securitatea. 

 
OEM: MAI BINE DE ATÂT NU SE POATE 

Calitatea originală face diferența, în special pe piața 

aftermarket de vitrare auto. Toate geamurile de schimb 

produse de Sekurit Service sunt fabricate exact conform 

specificațiilor și standardelor de producție ale pieselor 

originale utilizate la asamblarea vehiculelor. Acest lucru 

înseamnă un montaj perfect de fiecare dată. 

 
 
 
 

 
EXAMINARE 

Controlul calității este esențial în procesul de producție al 

Saint-Gobain Sekurit. Atunci când clienții solicită cele mai 

bune servicii, trebuie să ne asigurăm că le oferim constant  

cele mai bune servicii. De aceea, fiecare geam Sekurit este 
examinat în amănunt în timpul procesului de producție, 

precum și ulterior. În acest mod, ne asigurăm că geamurile 

se ridică 100% la nivelul standardelor exacte ale 

producătorului original. 

 
 
 
 

 

ACCENT PE STICLA LAMINATĂ 

Când chimistul Edouard Benedictus a inventat sticla laminată 
în 1909 scăpând pe podea un flacon din sticlă ce conținea 

substanțe chimice, probabil că nici nu se gândea că 

descoperirea lui avea să schimbe industria auto pentru 

totdeauna. Geamurile laminate sunt compuse din două 

geamuri de sticlă, cu un strat intermediar din polivinil butiral 

(PVB) care le lipește la un loc. 

 
Sticla brută este disponibilă în diverse culori, ca și în cazul 

sticlei securizate: verde, bronz și transparentă. În plus, sticla 

laminată este disponibilă în mai multe combinații de grosimi. 

În prezent, cele mai comune combinații sunt 2,1 – 0,76 – 2,1 

(4,96mm în total) și 2,1 – 0,76 – 1,6 (4.46mm în total). 

 
Geamuri din ce în ce mai subțiri sunt lansate pe piață, cu o 

combinație de 1,8 – 0,76 – 1,4 (3,96mm în total). 

ACCENT PE STICLA SECURIZATĂ 

Inventat de către Sekurit în 1929, procesul de securizare 
implică întărirea geamului prin răcirea extrem de rapidă pe o 

parte (de la 600°C la 300°C în doar câteva secunde). 

Duritatea sticlei securizate nu permite modificări ulterioare, 

astfel că toate lucrările în sticlă, cum ar fi găurirea, trebuie 

efectuate înainte de procesul de securizare. Sticla securizată 

este și o sticlă de siguranță. La impact, aceasta se sparge într-

o multitudine de fragmente mici, relativ inofensive, care 

reduc semnificativ posibilitatea unei vătămări grave. 



 
 

 
Parbrize din sticlă laminată Cele 
două geamuri sunt poziționate 
pe un schelet (sunt potrivite) și 

apoi încălzite în cuptor la 600°C. 
Formarea se realizează prin 

gravitație și presare, dacă este 
necesar. Geamul este apoi răcit 

și îndepărtat. 
 
 

 

2 
   Imprimare 
O margine din email 

este imprimată pe 
geam, precum și 
sigla și tipologia 

geamului. 

3 
 Formare 

Lunete, plafoane și geamuri 
laterale Geamul este încălzit și 
format înainte să fie securizat. 

Securizarea (răcirea rapidă a 
geamului cu aer rece) 
garantează rezistența 

mecanică a geamului, precum 
și fragmentarea acestuia în 

cazul spargerii. 

4 
Laminare 
După spălare și uscare, 
un strat intermediar 
acoperit cu polimer 
este introdus între cele 
două geamuri 
de sticlă, într-o 
cameră  
curată. 

 
5 
Autoclavare 
Ansamblul din sticlă este degazat la 
140°C pentru adeziunea definitivă a 
geamurilor cu stratul intermediar. 

 
 
 
 
 

 

6 
Inspecție finală 
Sunt sudați diverși conectori  
pe lunete. 
Toate geamurile sunt 
inspectate și împachetate în 
ambalaje din metal. 

 
 
 

 

1 
Tăiere 
Geamurile sunt tăiate, 
iar marginile sunt 
șlefuite și găurite. 
Ulterior, acestea sunt 
spălate și uscate. 

7 
 Asamblarea în prealabil a dotărilor 

Diverse componente (senzori 
de ploaie și lumină, profiluri...) 
sunt lipite pe geamuri conform 

cerințelor clientului. 

 
PRODUCȚIA DE VITRARE AUTO  
NECESITĂ EXPERIENȚĂ ȘI EXCELENȚĂ.  
NOI LE DEȚINEM DE 90 DE ANI! 



FABRICATE CONFORM 
STANDARDELOR 
DUMNEAVOASTRĂ 

Născută din moștenirea inegalabilă a Saint-Gobain în lumea 

producției de sticlă, Sekurit Service redefinește arta 

montajului de geamuri auto. Cum? Refuzând să compromită 

calitatea, implementând verificarea în fiecare etapă, și 

aflându-se întotdeauna în fruntea inovațiilor tehnologice. 

Oferim un nivel de siguranță, fiabilitate și calitate pe care nu 

le veți găsi niciunde altundeva. Chiar vorbim serios când 

spunem că suntem Cei mai buni la categoria geamuri. 

NU VĂ MULȚUMIȚI CU MAI PUȚIN 

O calitate inferioară a geamurilor poate avea ca rezultat un 

montaj dificil, care consumă timp. Fără să menționăm 

problemele pe care clienții le pot experimenta atunci când le 

sunt montate geamuri de calitate inferioară. Câteva exemple: 

 
• Capacitatea redusă a ADAS, care poate cauza erori de 

calibrare sau perturba comportamentul automobilului în 

timpul condusului  

• Diminuarea funcționării ștergătoarelor din cauza curburii 

greșite a geamului 

• Solicitarea vederii, oboseală și dureri de cap din cauza 

distorsiunii imaginii cauzate de geam 

• Probleme de siguranță ca urmare a vizibilității reduse 

cauzate de distorsiunea geamului 

• Probleme de identificare din cauza poziționării greșite sau 

dimensiunii diferite a seriei de șasiu 

• Șuierat în timpul condusului din cauza înălțimii greșite de 

montaj sau grosimii greșite a geamului 

• Probleme de infiltrație din cauza pieselor de calitate 

inferioară sau lipsa canalului de scurgere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTAȚI-NE 

www.sekurit-service.com 

 
E-mail: tiberius.pall@saint-gobain.com 
 
Telefon: +40 747 053 987 

AFACEREA 

DUMNEAVOASTRĂ 

CONTEAZĂ 

sekurit-service.com  
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